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:مقدمة 
بعد أخذ الطبعة بشكل دقيق وارسالها للمخبر ، 
يقوم المخبر بالاجراءات المخبرية كاملة ويقوم 

سواء أكان من Coreبتجهيز القلنسوة الداخلية 
المعدن او الزيركون ، أو التعويض كاملًا حتى 
يقوم الطبيب باجراء ما يسمى التجربة السريرية

Clinical Try-in والتي تتم وفق مراحل ،
.متتالية متتابعة 
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الخطوة الاولى
التجربة /تبدأ التجربة السريرية بتحري التعويض

من حيث عدم وجود نقص حواف او انثقاب فيه ثم
نقوم بازالة التعويض المؤقت وتنظيف الدعامات 
بشكل كامل من بقايا الاسمنت المؤقت حتى تكون 
التجربة السريرية دقيقة جداً بحيث لا تؤثر اي بقايا
للاسمنت المؤقت على الانطباق الداخلي او الحفافي

.للقلنسوة 
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:المراحل المتعاقبة للتجربة السريرية 

ثمتحري نقاط التماس 
ثمالانطباق الداخلي والخارجي 

ثمثبات التعويض وعدم وجود اي اهتزاز أو قلقلة 
ثمالاطباق 

الشكل الخارجي واللون
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المراحل المتعاقبة للتجربة السريرية 

نقاط التماس
ي الانطباق الداخل

والحفافي
الثبات 

والاستقرار
الاطباق نالشكل واللو
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التجربة

التعويض من مادتين 
خزفية أو COREقلنسوة )

معدنية مغطاة بخزف 
(كطبقة ثانية

التعويض من مادة وحيدة

تعويض معدني اوخزفي)
(كامل
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التعويضات ثنائية الطبقة
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ي الطبقة السريرية للتعويض ثنائالمراحل المتعاقبة للتجربة 

الانطباق الداخلي 
والحفافي

الثبات 
والاستقرار

يالفراغ الاطباق
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التعويضات أحادية الطبقة
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المراحل المتعاقبة للتجربة السريرية 

نقاط التماس
ي الانطباق الداخل

والحفافي
الثبات 

والاستقرار
الاطباق نالشكل واللو

الاستاذ الدكتور محمد لؤي مراد



تحري نقاط التماس

خيوط التنظيف بين السنيةيتم باستخدام •

:ستواجهنا ثلاث حالات •

ت دخول للخيط بسهولة شديدة وهذا يعني أن نقاط التماس رخوة أوغير موجودة        انحصار فضلا
الطعام والتهابات لثوية 

ة على اذا كان التعويض معدني بالكامل فيجب الاعادة ، واذا كان خزفياً فمن الممكن الاضاف: الحل 
.الخزف

نه عدم دخول للخيط أبداً وهذا يعني أن نقاط التماس شديدة جداً        عدم دخول التعويض في مكا
وعدم انطباقه على الدعامة المحضرة

طة وضع ورقة العض بشكل عمودي على التعويض ومحاولة ادخاله على الدعامة وتحديد نق: الحل 
ان سطح في حال ك( ذات خط ازرق )وسحلها بسنبلة شاقة أو مخروطية ، والسنبلة ماسية التماس الشديدة 

في حال كان سطح التماس خزفياً ( أصفر ذات خط )التماس معدنياً ، وسنبلة انهاء كومبوزيت 

دخول للخيط بشكل مريح مع الشعور بتجاوز نقاط التماس وهي الحالة المثالية
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:تحري نقاط التماس 
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:التماس الشديدة نقاط تحري أماكن 
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تحري الانطباق الداخلي 
التعويض على الدعامة بشكل كامل دون ان يتركينطبق يجب أن 

فراغات او فجوات داخلية بينه وبين الدعامات المحضرة ، وحددت
ميكرون هي قيمة مقبولة للفراغ 120-20الابحاث ان القيمة بين 

الداخلي بين التعويض والدعامة 
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تحري الانطباق الداخلي

ه حتى عليوالضغط من خلال مزجه ووضع كمية بسيطة داخل التعويض المطاط الرخو يتم باستخدام •
المطاط ) امة يستقر على الدعامة ثم بعد تصلبه ننزع التعويض من الفم ونراقب السطح الدخلي للدع

(الرخو 

:ستواجهنا حالتين•

ماس وجود مناطق شافة من المطاط بحيث يظهر باطن التعويض المعدني او الخزفي        هذا النقاط بت
شديد مع الدعامات مما يمنع التعويض من النزول بشكل كامل على الدعامة

يرة ثم نحدد هذه النقطة بقلم رصاص أو ازرق ونسحل من باطن التعويض بسنبلة كروية صغ: الحل 
. الحد القاطعنعيد التجربة حتى تزول جميع النقاط الشافة مع سماكة رقيقة للمطاط على السطح الطاحن او

قيقة باطن التعويض المعدني او الخزفي مع سماكة رلا يظهر مناطق شافة من المطاط بحيث عدم وجود 
ان مما يعني أن التعويض مستقر تماماً على الدعامات وللمطاط على السطح الطاحن او الحد القاطع 

الحالة المثاليةالانطباق الداخلي ممتاز وهي 
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الحفافيتحري الانطباق 
فيجب الانتباه الى وجود عدة حالات لعلاقة التعويض مع خط 

اذاولة العنقي بحيث تعتبر الحواف العنقية للتعويض مقبالانهاء 
قتنطبتكن بارزة او ناقصة أو طويلة او قصيرة ، بل لا بد ان لم 

.على خط التحضير العنقي دون زيادة او نقصان تماما 
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تحري الانطباق الحفافي

المسبريتم باستخدام •

:ستواجهنا ستة حالات •

عدم انطباق حفافي أفقي نتيجة نقص في التعويض

ة على اذا كان التعويض معدني بالكامل فيجب الاعادة ، واذا كان خزفياً فمن الممكن الاضاف: الحل 
.الخزف أفقياً 

في التعويضزيادة او بروز عدم انطباق حفافي أفقي نتيجة 

سنبلة سحل الزيادة في سماكة التعويض حتى نحصل على التمادي المطلوب ويتم السحل ب: الحل 
هاء في حال كان التعويض معدنياً ، وسنبلة ان( ذات خط ازرق )مخروطية ، وتكون السنبلة ماسية 

في حال كان التعويض خزفياً ( أصفر ذات خط )كومبوزيت 

التعويضنتيجة نقص في عمودي عدم انطباق حفافي 

مم فمن 1والنقص لا يتجاوزبالكامل فيجب الاعادة ، واذا كان خزفياً معدنياً اذا كان التعويض : الحل 
.عمودياً والا يجب الاعادةالممكن الاضافة على الخزف 
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تحري الانطباق الحفافي

في التعويضزيادة عدم انطباق حفافي عمودي نتيجة 

سنبلة سحل الزيادة في سماكة التعويض حتى نحصل على التمادي المطلوب ويتم السحل ب: الحل 

هاء في حال كان التعويض معدنياً ، وسنبلة ان( ذات خط ازرق )مخروطية ، وتكون السنبلة ماسية 

خزفياً في حال كان التعويض ( ذات خط أصفر )كومبوزيت 

وعمودي اي انفتاح الحوافانطباق حفافي أفقي عدم 

إعادة التعويض كاملاً : الحل 

تمادي افقي وعمودي بين التعويض والدعامة وهي الحالة المثالية
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:التعويض ثبات 
ل في يجب أن يستقر التعويض على الدعامة دون اية حركة أو قلقلة او اهتزاز ، والا سيحدث فش

. التعويض بعد تثبيته نتيجة الحمل الاطباقي عليه 
:هذا نتيجةالثبات وعدم الاستقرار يكون عدم قد 
ادة ثبات واعبسهولة يتم من خلال إزالتها والحلخلال عملية التصنيع داخلية بالتعويض زوائد * 

.واستقرار التعويض
ويض عند يكون بترميل باطن التعوالحللتأمين الانطباق الداخلي التعديلات الواسعة الكبيرة ** 

.المخبري
. ير الحاجة لتعديل التحضاعادة التعويض مع هو الحل وعندئذ يكونتحضير جائر بالاصل *** 
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: تحري الاطباق 
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حامل ورق العض
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تحري الإطباق في التعويضات الخلفية

.في الإطباق المركزي•

.امل في الجانب العامل والجانب غير الع: في الحركات الجانبية •

.في الحركة الأمامية •
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تحري الإطباق في التعويضات الخلفية
المركزيفي الإطباق 

ض مع الانتباه نضع ورقة العض بأحد اللونين ونجفف التعويض تماماً ونجعل المريض يطبق على التعوي
:الاتاحتملنموذج الاطباق عند المريض قبل وضع التعويض ثم نرى النتيجة ، وهنا نحن أمام ثلاثة 

اق عدم وجود اي علامة لورق العض على التعويض وعدم وجود تماس بالأصل مما يعني أنه لايوجد اطب
(حالة لا اطباق ) على التعويض 

لى الخزف اذا كان التعويض معدني بالكامل فيجب الاعادة ، واذا كان خزفياً فمن الممكن الاضافة ع: الحل 
.على السطح الطاحن من خلال الطبعة الجامعة 
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تحري الإطباق في التعويضات الخلفية
المركزيفي الإطباق 

وجود علامات لورق العض موزعة بشكل كامل على التعويض مع وجود تماس طبيعي بالأصل مع 
(حالة اطباق طبيعي ) الأسنان المجاورة وهي الحالة المثالية 
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تحري الإطباق في التعويضات الخلفية
المركزيفي الإطباق 

ل مما وجود علامات لورق العض شديدة بشكل غير متجانس على التعويض مع وجود تماس عالي بالأص
(حالة اطباق عالي او شديد ) يفتح الاطباق على الاسنان المجاورة للتعويض 

في حال (ذات خط ازرق )السنبلة ماسية سحل المناطق العالية الشديدة بسنبلة لهب شمعة وتكون : الحل 
فياً واعادة خزفي حال كان التعويض ( ذات خط أصفر )كان التعويض معدنياً ، وسنبلة انهاء كومبوزيت 

العمل تدريجياً للعودة الى حالة الاطباق الطبيعي
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تحري الإطباق في التعويضات الخلفية
الحركات الجانبيةفي 
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تحري الإطباق في التعويضات الخلفية
الحركات الجانبية بالجانب العاملفي 

لكن كيف يجب أن يكون التماس بالحركات الجانبية بالجانب العامل على الحدبات الدهيزية فقط ، و•
المركزي؟نحدد التماس بالحركات الجانبية دون ان نسبب خللاً بالاطباق 

كزي علامات اطباق مر) باللون الأحمر باطباق مركزي نضع ورقة العض على التعويض : الطريقة•
باق ستنطبق علامات الاط) بلون ازرق مغاير باطباق مركزي أيضاً ثم نضع ورقة عض (حمراء

لاقاً ، الآن نطلب من المريض اجراء حركة باتجاه الجانب العامل انط( الحمراءالمركزي الزرقاء على 
.من الاطباق المركزي مع وجود ورق العض الزرقاء 

أي فهي صحيحة بالجانب العامل ولا نحتاج لشيء والحدبات الدهليزية على زرقاءأي علامة : الان 
حل بسنبلة وبحاجة لسبالجانب العامل فهي غير صحيحة الحنكية أو اللسانية الحدبات على زرقاء علامة 

لهب الشمعة 
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تحري الإطباق في التعويضات الخلفية
الحركات الجانبية بالجانب غير العاملفي 

ف نحدد ولكن كيغير العامل على أي حدبة، بالحركات الجانبية بالجانب لا يحدث أي تماس يجب أن •
المركزي؟التماس بالحركات الجانبية دون ان نسبب خللاً بالاطباق 

كزي علامات اطباق مر) باللون الأحمر باطباق مركزي نضع ورقة العض على التعويض : الطريقة•
باق ستنطبق علامات الاط) بلون ازرق مغاير باطباق مركزي أيضاً ثم نضع ورقة عض (حمراء

ل ، الآن نطلب من المريض اجراء حركة باتجاه الجانب غير العام( الحمراءالمركزي الزرقاء على 
.انطلاقاً من الاطباق المركزي مع وجود ورق العض الزرقاء 

هب وبحاجة لسحل بسنبلة لالعامل حدبة غير صحيحة بالجانب غير على أي زرقاءأي علامة : الان 
الشمعة 
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تحري الإطباق في التعويضات الخلفية
الحركة الأماميةفي 

يف ولكن كحدبة بالتعويض ، أي الأمامية للفك على يجب أن لا يحدث أي تماس بالحركات •
دون ان نسبب خللاً بالاطباق المركزي؟الأمامية نحدد التماس بالحركات 

اق علامات اطب) باللون الأحمر باطباق مركزي نضع ورقة العض على التعويض : الطريقة•
ستنطبق) بلون ازرق مغاير باطباق مركزي أيضاً ثم نضع ورقة عض (مركزي حمراء

حركة ، الآن نطلب من المريض اجراء ( الحمراءعلامات الاطباق المركزي الزرقاء على 
.من الاطباق المركزي مع وجود ورق العض الزرقاء أمامية انطلاقاً 

ة لسحل بسنبلة لهب الشمعوبحاجة صحيحة فهي غير حدبة على أي زرقاءأي علامة : الان 
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تحري الإطباق في التعويضات الأمامية

اق المركزي يجب أن يحدث تماس خفيف بين التعويض الأمامي مع الاسنان المقابلة الامامية مع بقاء الاطب•
.الخلفي كاملاً وتاماً 

مركزي نضع ورقة العض بأحد اللونين على التعويض الأمامي ونطلب من المريض العض بالاطباق ال•
قة الشفافة فان ونضع ورقة العض الشفافة بين الاسنان الخلفية مع مراقبة الاطباق الخلفي ، ثم نشد الور

ثالية ، في تمزقت فهذا دليل على بقاء التماس الخلفي رغم وجود تعويض امامي وهي الحالة الطبيعية الم
ن حال شددنا الورقة الشفافة وخرجت دون تمززق فهذا دليل على عدم وجود تماس خلفي مما يعني ا

شمعة التعويض الامامي عالي عن الاطباق ونقوم باجراء سحل لحنكي التعويض الامامي بسنبلة لهب
ذات )يت في حال كان التعويض معدنياً ، وسنبلة انهاء كومبوز( ذات خط ازرق )وتكون السنبلة ماسية 

طبيعيفي حال كان التعويض خزفياً واعادة العمل تدريجياً للعودة الى حالة الاطباق ال( خط أصفر 
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تحري الإطباق في التعويضات الأمامية
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تحري الناحية الجمالية واللونية 
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:من خلال تأمين •

.تطابق لوني مع الاسنان المجاورة

.تطابق شكلي مع الاسنان المناظرة 

اعطاء الاسنان الشكل التشريحي المناسب لحالة المريض وعمره وجنسه



تحري الناحية الجمالية واللونية 
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تحري الناحية الجمالية واللونية 
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شكراً لكم على حسن المتابعة
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