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الاسمنتات السنية 

:كمادةإن الإسمنت السني هو مادة لا معدنية تتصلب لتعمل •

 لفشل ال•
ً
تيجان والجسور السنية يعتمد النجاح السريري للتعويضات السنية الثابتة على عملية التثبيت، حيث وجد أن السبب الأكثر شيوعا

.  التقليدية هو في المقام الأول النخر وفي المقام الثاني فقدان ثباتها

مبطنة قاعدية

لاصقة حاشية 
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مواصفات الاسمنت المثالي

:  يمتلك الإسمنت السني المثالي مواصفات لا يمكن تواجدها في نوع واحد من الإسمنتات•

. قدرته على تأمين ارتباط قوي بين المواد المختلفة•

.  أن يكون له مقاومتي ضغط وشد عاليتين•

.  متانة انكسار كافية لمنع نزع التعويض•

 على ترطيب سطح الدعامة والترميم بثخانة ولزوجة مناسبتين لتحقيق توضع تام للتعويض•
ً
.  قادرًا

 للإنحلالية في الوسط الفموي •
ً
 ومقاومًا

ً
 حيويا

ً
.  متقبلا

.  أن يمتلك زمن عمل وتصلب مناسبين•

.سهل الإستعمال•
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أنواع الاسمنتات حسب الية التصلب
أساس حمض ي

أكسيد الزنك 

والاوجينول 

فوسفات الزنك

بولي كربوكسيلات

GIC

أساس راتنجي

الاسمنت الراتنجي

الكومبومير

الاسمنت الراتنجي ذاتي 

الالصاق

الاسمنت الزجاجي 

الشاردي المعدل 

بالراتنج

فيمكن أن يعتمد هذا التصنيف على التصلب السائد في الاسمنت ،•

حمض ي ويحوي يوجد إسمنت ذو أساس 

•Resin- based

 الإسمنت الزجاجي الشاردي المعدل بالراتحيث •
ً
نج يملك أيضا

لراتنجي بالنسبة للكومبومير والإسمنت اوكذلك مجموعات تماثر، 

ذاتي الإلصاق لديها مجموعات حمضية تشارك في التفاعل 

. التصلبي
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اسمنت فوسفات الزنك

ومن الممكن استخدامه لإلصاق Elastic deformationيملك معامل مرونة مرتفع، فهو بذلك ذو قوام قوي ومقاوم للتشوهات المرنة •

. التعويضات التي تتعرض لقوى إطباقية شديدة

من مساوئه درجة حموضته المرتفعة مما قد يسبب أذية لبية بالإضافة إلى انحلاليته المرتفعة •
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الاسمنتات الراتنجية

:للدلالة على الاسمنت الراتنجي وهذا ليس الاسم العلمي ولكنه صفة تدل على أنه يتركب من قسمينCompositeيشاع خطأ اسم •

هو مادة راتنج مركب سيالة تستخدم لربط التعويضات الثابتة والحاصرات التقويمية مع البنى السنية•

يشبه تركيب الراتنجات المستخدمة في ترميمات الأسنان حيث تتألف من •

القالب الراتنجي 1.

.مواد مالئة لا عضوية كحبيبات السيلكا أو الزجاج2.

.والذي يؤمن الربط بين المكونين السابقين(Silane)عامل الرابط المضاعف 3.

.أحاديات جزيء اضافية والتي ترفع من فعالية الاسمنت كاسمنت اصاق4.

(.كيميائي أو ضوئي أو مزدوج)عوامل التصليب والتي تختلف باختلاف نوع التصليب 5.
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تصنيف الاسمنتات الراتنجية حسب نمط التصلب

ثنائي/ ضوئي التصلب  

التصلب

ي حيث يمكن استخدام المعجون الأساس 

جه لوحده كضوئي التصلب أو يمكن مز 

.مع المسرع ليصبح ثنائي التصلب

ة يستخدم مع الوجوه الخزفية الرقيق

ومع الحاصرات التقويمية المعدنية 

واللدنة بالاضافة الى تطبيقات 

.الاسمنتات ثنائية التصلب

-يكيميائ)ثنائي التصلب 

(ضوئي

ء يتألف من مركبين يتم مزجهما لبد

ا التفاعل الكيميائي البطيء نسبي

مر فيبدأت صليبه بالضوء ثم يست

تصلببالتصلب الكيميائي حتى تمام ال

ركيبات يستخدم هذا النمط في تركيب الت

كترميمات الخزف الزجاجي )الشافة 

(ةوالترميمات الراتنجية غيرالمباشر 

ب كيميائي أو ذاتي التصل

بشكل معجونين أو مسحوق وسائل

يستخدم مع التعويضات لخزفية 

كاملة المعدنية أو التعويضات الخزفية ال

ذات الهياكل الظليلة
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ملاحظة

ه أكثر اذا أردنا الصاق وجه خزفي رقيق يفضل استخدام التصليب الضوئي لأن•

.قدرة على حفظ اللون من الكيميائي
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مساوئ الاسمنتات الراتنجية

امكانية التسرب الحفافي وبالتالي الحساسية اللبية1.

تتطلب تقنية خاصة للعمل واجراءات اكثر تعقيدا من العمل التقليدي2.

لزوجة عالية لبعض الانماط وبالتالي تشكل بعض السماكات الثخينة احيانا3.

صعوبة ازالة الزوائد المتصلبة4.
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محاسن الاسمنتات الراتنجية

باتمما يؤمن ارتباط اقوى بين المرك( راتنج مركب –معدن –تاج )وتعويضية ( عاج–ميناء )امكانية الالتصاق ببنى مختلفة 1.

%(0.1-0)الانحلالية المنخفضة في الوسط الفموي 2.

توافره بألوان وظلاليات مختلفة مما يسمح باستخدامه مع التعويضات ذات الشفافيات العالية3.

.ميغاباسكال50-20ميغاباسكال ومقاوة الشد بين 200-100تتراوح مقاوم ة الضغط بين 4.

خواصه الميكانيكية جيدة وتخريشه اللبي مرتفع5.

ميكرون25ذو لزوجة منخفضة مع امكانية تشكيل طبقة اسمنت رقيقة 6.

تمتلك بعض الانماط زمن عمل طويل7.
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استطبابات استخدام الراتنجات

التيجان والجسور المعدنية 
والمعدنية الخزفية وخاصة ذات 

.  التثبيت الضعيف

زفي التيجان المعدنية الخزفية ذات الكتف الخ
حيث نخرش الخزف الكتفي بحمض فلور 
الماء والجسور ذات التحضير المحافظ 

Minimal preparation bridge.

ملة التيجان والجسور الخزفية الكا.
.  بأنواعها

.  الحشوات والوجوه الخزفية .  الجسور ذات التحضير المحافظ .  الأوتاد والقلوب بأنواعها
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ملاحظة

ها بدونه، استخدام للإسمنت الراتنجي هو الوجوه الخزفية والحشوات الخزفية حيث لا يمكن إلصاقأهم •

.  بينما في الاستخدامات الأخرى يمكن استخدام أنواع أخرى من الإسمنتات
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تهيئة السن قبل الربط بالاسمنتات الراتنجية

البدء وسطح التعويض قبل( مينائي أو عاجي)يجب تهيئة سطح السن المحضر •

.بعملية الالصاق
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الربط المينائي

.الإلصاقبعمليةالبدءقبلالتعويضوسطح)عاجيأومينائي(المحضرالسنسطحتهيئةيجب1.

50-5بعمقمجهريةوفجواتمساماتإحداثيسببوالذي%37بتركيزالفوسفور بحمضالميناءتخريشعلىيعتمد2.

ميكرون

كومبوزيتالأنظمةمنللماءالكارهةالتماثرلوحيداتيسمحمماالسطحيةالطاقةفيزيادةالتخريشيسببوبذلك3.

.المحدثةالدقيقةالمجهريةالمساميةوضمنالمخرشالسطحعبربسهولةبالنفوذ

.الراتنجوالميناءبينتشابكيةعلاقةيشكلمما،tagsأوتادشكلعلىالغؤوراتضمنالراتنجنفوذيكون 4.
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الربط العاجي

سطحمناللطاخةطبقةلإزالةEtching)العاجتخريش(أوConditioningالعاجتكييفيتم•

قنية
ٌ
تأمينأجلمنثانية15لمدة%30بتركيزالفوسفور حمضباستعمالالعاجيةالأ

ارتباطثحدو يؤمنمماالرابطةالمادةاندخالوبالتاليالعاجيةالأقنيةضمنكافيةغؤورات

.ميكانيكي
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Bonding Agentالمادة الرابطة 

ن بنية السطح هي المادة التي  تربط الراتنج إلى السطح المكيف حيث يندخل الراتنج الرابط ضم1.

.لتشكيل أوتاد

نظام نفسه و واحد إلى عدة ميكرومترات حسب العاج منثخانة الطبقة الراتنجية المرتشحة 2.

.الربط

:Bonding Agent المادة الرابطة
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الالصاق النهائي للوجوه الخزفية

السنيةسطح الدعامات معالجة •

عد يجب أن يتم تنظيف الن بمسحوق الخفات لازالة نواتج التحضير قبل الالصاق ب•

التنظيف الجيد للسن نخرشه ونضع البوند
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(معالجة سطح التعويض)الالصاق النهائي للوجوه الخزفية 

ون ثم يجب أن ننظفه بالغسل بالماء أو الماء والصاب

ة ان نضع حمض الفوسفور لازالة البثايا العضوي

وجدت وبعدها نخرشه بحمض فلور الماء

لا يجب الانتباه والتعامل بحذر مع حمض الفلور و 

جة يجوز استعماله داخل الفم لانه قد يحرق الانس

.  لخلاياوهو سريع النفوذ الى الطبقات السفلية من ا
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(التعويضمعالجة سطح )الخزفية الالصاق النهائي للوجوه 

نسجة مكسورة داخل فم المريضة لترميمها لاحقا بالكمبوزيت يجب عندها الحذر الشديد من عدم وصول المادة الى الا

.ض في الفمبالعزل الجيد ومن ثم يتم ازالة قطرة الحمض بواسطة قطعة قطن وليس بطريق الغسل ختى لا ينتشر الحم

:ى سبيل المثالالزمن المناسب للتخريش بحمض فلوور الماء يختلف خسب تركيز الحمض ونوع المادة المراد تخريشه فعل

%9ثانية فقط للتخريش الحمض ي بحمض الفلور 20بحاجة الى E.maxخزف 

Dr Modar Ahmad Cosmetic Dentistry and Fixed Prosthodontics 19



(معالجة سطح التعويض)الالصاق النهائي للوجوه الخزفية 

ماءيفبوضعهوليسجاري بماءالتخريشبعدالخزفيةالقطعةغسليجب•

لماءباغسلهعدميجبوكذلكالخارجيسطحهلتخريشتجنباوعاءضمن

.حمضالبواسطةالمحتملةوالاذيةللارذاذتجنباالسنيةالوحدةمنوالهواء
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(معالجة سطح التعويض)الالصاق النهائي للوجوه الخزفية 

زفيالخالوجهبينالسيلانتمادةتطبقالجيدالغسلبعد•

الاسمنتفيالراتنجيالقالببينللربطالراتنجيوالاسمنت

السيلكا)الخزفيالسطحعلىالموجودةالمالئةوالموادالرتنجي

.(الكوارتزاو 

البوندوقهفنطبقثمللتصليبداعيولا لدقيقةبعدهانتركه•

اشرةمببعدهالراتنجيالاسمنتوتطبيقوضعهعدمويمكن
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مراحل الالصاق النهائي

-Oxygenللأكسدةالمانعالهلامتطبيق blocking gelتشكلتقليلأجلمنالحوافعلى

منهاجزءيبقىيالراتنجالإسمنتمنالسطحيةالطبقةأن  حيثللأوكسجين،المثبطةالطبقة

.Gelالهلامبوضعالهواءأوكسجينعنعزلهيجبلذلكيتصلبأندون 
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مراحل الالصاق النهائي

ديدشبلطفالإسمنتيةالزوائدإزالةيتموبعدها،فقطثواني3-2لمدةالضوئيالتصليب

أوالإسمنتبتصلفيخلليسببممالثوي نزفيسببقدالنقطةلهذهالانتباهعدمأنحيث

عبأصالزوائدإزالةتجعلالتصليبزيادةأنكماالترميم،جماليةعلىيؤثرتلون حدوث

.بكثير
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مراحل الالصاق النهائي

بقاءمع،ثانية60لمدةالنهائيالضوئيالتصلب

صلبتتمامحتىالمرممةعلىلطيفضغطتطبيق

.الإسمنت
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؟بالمعدنطيرتبلاأنهمعالراتنجيةبالموادالخزفيةالمعدنيةأوالمعدنيةالتعويضاتلصاقنختارلماذا•

.المعدنمعالارتباطضعفمنالرغمعلىعاليةللشدومقاومتهالتثبيتعلىقدرتهلأن•

خلالمنأومالألمنيو أوكسيدبحبيباتللمعدنالداخليالسطحترميليمكنبالمعدنالارتباطلزيادة•

.الالتصاقعلىللتحفيزمعدنيسطحمهيءتستخدمالأنظمةوبعضالكهربائيالكيميائيالتخريش
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